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A corrosão é um processo que pode ser eletroquímico ou químico que causa a 
deterioração de materiais, principalmente metálicos e pode gerar consequências 
negativas imprevisíveis. Uma forma de minimizar os efeitos corrosivos se dá pela 
aplicação de revestimentos anticorrosivos que funcionam como barreiras entre o 
substrato e o meio corrosivo. Um material tem ganhado destaque em virtude de suas 
propriedades e abundância, juntamente com o fato de não afetarem o meio ambiente, é o 
óxido de grafeno. O trabalho desenvolvido teve como objetivo utilizar uma solução 
óxido de grafeno, aplicá-la em substrato metálico e verificar sua aplicabilidade como 
película anticorrosiva. Para tanto, foi realizada a produção da solução precursora, 
aplicação da mesma pela técnica dip-coating, posteriormente foi realizado o ensaio de 
imersão em meio corrosivo aquoso e a caracterização por microscopia confocal. Os 
resultados alcançados apontaram que houve aderência da película ao substrato e a 
mesma se manteve insolúvel. Como camada protetora para proteção anticorrosiva a 
película atendeu parcialmente ao objetivo proposto, pois apesar de não ter retardado o 
processo corrosivo, minimizou a formação da corrosão puntiforme, uma forma mais 
agressiva da corrosão. 
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