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O estudo da corrosão dos materiais é de grande importância, os problemas de corrosão são frequentes 

e ocorrem nas mais variadas atividades; além disso, em maior ou menor grau, a maioria dos materiais 

experimenta algum tipo de interação com um grande número de ambientes diversos. Essas interações 

comprometem a utilidade de um material como resultado da deterioração das suas propriedades 

mecânicas, físicas ou da sua aparência (CALLISTER, 2002). A exposição dos metais a diferentes 

meios agressivos tem levado a pesquisas a constantes buscas de formas de inibição do processo 

corrosivo destes metais (Rodrigues et. al., 2005). O processo de corrosão eletroquímica é mais 

frequente na natureza, envolvendo necessariamente a presença de água e a transferência de elétrons. 

Esse processo espontâneo ocorre devido à diferença de potencial químico entre o metal e o meio, 

envolvendo a reação desses materiais com substâncias não-metálicas (O2 , H2 S, CO2) presentes no 

meio (Monteiro et. al., 2009). Para este trabalho, foram utilizados quatro meios, em solução aquosas, 

de ambientes propícios a oxidação do metal, sendo eles: ácido acético, ácido sulfúrico, sulfato de 

ferro, cloreto de sódio. O metal utilizado foi de origem comercial (lata de refrigerante) com dimensões 

de 5x5cm. A análise foi realizada ao longo de 27 dias, tendo como resultados a massa e a análise 

visual feita de 3 em 3 dias. Os resultados demonstraram que com o tempo de ocorrência, houve  

oxidação dos metais, submetidos aos respectivos meios,. 
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